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Test

TS EN ISO IEC 17025

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MEKATEST MEKANİK TEST LABORATUVARI, TÜRKAK'tan AB-1875-T no ile EN ISO 17025-2017'e göre akredite edilmiştir. 
MEKATEST accredited by TÜRKAK under registration number AB-1875-T  for EN ISO 17025-2017 as test laboratory.
Türk Akreditadyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok tarfalı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar 

Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. 

Turkish Accredition Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accredition (EA) Multilateral Aggrement (MLA) and to the International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.
MEKATEST Test Laboratuvarı'na gönderilen numune(ler) üzerinde istenilen deneyler yapılmıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları ve genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri 

(olması halinde) bu raporun takip eden sayfalarında verilmektedir.
The requested analyse(s) were performed on the sample(s) sent to the MEKATEST Laboratory. The test and/or measurement results and the uncertainties (if applicable) 

with confidence level are given on the following pages which are a part of this report.

FR-9.06.023  İlk Yayın Tarihi 12.04.2021

Test Eden ve Görevi

Tested By and Title

Tarih
Date

YUSUF ÖZTÜRK

MEKANİK LAB. KOORDİNATÖRÜ

Onaylayan ve Görevi

Approved By and Title

Tarih
Date

ONUR OSKAY SAATÇI

GENEL MÜDÜR

21.02.2025 21.02.2025

İmza

Sign

İmza

Sign

Bu rapor, Mekatest Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan kısmen de olsa kopyalanıp çoğaltılamaz. Sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir. İmzasız raporlar geçersizdir. 

This report can not be partially copied  or reproduced without official permission of Mekatest Laboratory. The results only belong  to the analysed sample. The reports  without a signature are unvalid.

Açıklamalar:
Descriptions

93-148 Kodlu numune 450000 Newton kuvvet altında 60 saniye bekletilmiştir.Test sonucunda herhangi bir 
deformasyon gözlenmemiştir.Dişli sistem elle açılabilir durumdadır.

AB-1875-T

MKT25-276-

COMPRESSION-06

02-25

AB-1875-T

Test Sıc.(⁰C)/NemOranı(%)
Test Temp./Moisture rat

23⁰C / 45%

İş Takip No/Rapor No:
Job No/Report No

250221-183 /MKT25-276-COMPRESS-06

DENEY SONUÇLARI-TEST RESULTS

Malzeme/Kaynak Yön./Kaynak Det.
Material/Weld.Pro./Weld Det.

93-148 NUMUNE (MÜŞTERİ BEYANI)

Test Std./Test Num.Tp./Ölç.Uz./Deney Hızı

Test Std./Test Sp.Type/Meas.Len./Test Sp.
ASTM E9 / TS 206




